Gramaz / Weight

Technicka specifikacia latky ESPERTA TOCCARE

&)

WATER BLOCKED

REACH CONFORM

2

NON-FLAMMABLE

560g/m2

Zlozenie /| Composition

60% PES, 30% PU, 10% CO

Sirka / Width of roll

142 cm +/- 2 cm

Certifikat / Certificate

Specifikacia / Specification

Vysledok testu / Test result

Kategéria kvality / Category

Pevnost’ v odere / Tensile Strength DIN EN ISO 13934 - | osnova / warp : 1512 N (26,3% ) AIA
utok / weft : 1208 N ( 31,6% )
Pevnost’ v tahu / Tear growth resistance DIN EN ISO 13937 - 3 osnova / warp : 58,8 N AA
utok / weft : 62,8 N
Odolnost’ nite vo $viku / Resistance to seam slippage DIN EN ISO 13936 - 2 osnova / warp : 1,00mm A/A
Naklad / Load : 180 N utok / weft : [,00mm
Test odolnosti voCi oderu / MARTINDALE TEST DIN EN ISO 12947 - | > 100 000 cyklov / MTD A
DIN EN ISO 12947 - 2
Odolnost' voCi Zmolkovaniu / Pilling test DIN EN ISO 12945 - 2 3 D
2000 cyklov
Stélofarebnost’ na svetle / Colour fastness to light DIN EN ISO 105 - B02 4-5 B-C
Stélofarebnost’ v odere / Colour fastness to rubbing DIN EN ISO 105 - X12 nasucho/dry:4-5 AlA

na mokro / wet : 4

Odolnost voCi cigarete / Ignitability

DIN EN 1021 - |

potvrdené / passed

SINCE 1990

Potahové latky
a éaldnnicky material

Udaje v tomto technickom liste si priemerné hodnoty zistené poCas testovani. Oficilny datum vyhotovenia tejto technickej karty je 23.03.2019. Jej platnost vyprsi po

Adresa :TrenGianske Bohuslavice 303, 913 07, TrenCianske Bohuslavice

=R K

Odtiefi latok sa mdZe menit' v zévislosti od réznych vyrobnych 3arZi.

Tel.: +421 903 262 806

i nového ia. Z1 ie nie je Speci

Email : stesa@stesa.sk

é ako zévada latky a nie je mozné ho Uplne eliminovat’.

Web : www.stesa.sk



